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TCVN 7890 : 2008 

T i ª u   c h u È n   q u è c   g I a TCVN 7890 : 2008 

 

 
VËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh  

− Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l−îng magiª oxit (MgO) 

 Basic refractories – Test methods for determination of magnesium oxide 

 

1   Ph¹m vi ¸p dông  

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc ®Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng magiª oxit (MgO) 

trong vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh vµ vËt liÖu chÞu löa manhªdi - c¸cbon theo c¸ch ph©n lo¹i vËt liÖu chÞu 

löa t¹i TCVN 5441 : 2004. 

Chó thÝch: Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l−îng magiª oxit trong vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh chøa cr«m ®−îc tiÕn 

hµnh theo TCVN 6819 : 2001.  

2   Tµi liÖu viÖn dÉn 

TCVN 4851 : 1989 (ISO 3696 :1987) N−íc dïng ®Ó ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm - Yªu cÇu kü 

thuËt vµ ph−¬ng ph¸p thö. 

TCVN 5441 : 2004 VËt liÖu chÞu löa - Ph©n lo¹i. 

TCVN 6819 : 2001 VËt liÖu chÞu löa chøa cr«m - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc. 

TCVN 7190-1 : 2002 VËt liÖu chÞu löa - Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu. PhÇn 1 : LÊy mÉu nguyªn liÖu vµ 

s¶n phÈm kh«ng ®Þnh h×nh. 

TCVN 7190 -2 : 2002 VËt liÖu chÞu löa - Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu. PhÇn 2 : LÊy mÉu vµ nghiÖm thu 

s¶n phÈm ®Þnh h×nh. 

3   Ho¸ chÊt, thuèc thö 

3.1   Yªu cÇu chung 

3.1.1   N−íc dïng trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch theo TCVN 4851 : 1989 (ISO 3696 : 1987) hoÆc n−íc 

cã ®é tinh khiÕt t−¬ng ®−¬ng (sau ®©y gäi lµ “n−íc”). 

3.1.2   Ho¸ chÊt dïng trong ph©n tÝch cã ®é tinh khiÕt kh«ng thÊp h¬n “tinh khiÕt ph©n tÝch” 

(TKPT). 
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3.1.3   Ho¸ chÊt pha lo·ng theo tû lÖ thÓ tÝch ®−îc ®Æt trong ngoÆc ®¬n. VÝ dô HCl (1 + 3) lµ dung 

dÞch gåm 1 thÓ tÝch HCl ®Ëm ®Æc víi 3 thÓ tÝch n−íc. 

3.1.4   Khèi l−îng riªng (d) cña thuèc thö ®Ëm ®Æc ®−îc tÝnh b»ng gam trªn mililit (g/ml). 

3.2   Hãa chÊt, thuèc thö 

3.2.1   Natri cacbonat (Na2CO3) khan. 

3.2.2   Amoni clorua (NH4Cl) tinh thÓ. 

3.2.3   Kali pyrosunfat (K2S2O7) khan hoÆc kali hydrosunfat (KHSO4) khan. 

3.2.4   Natri clorua (NaCl) tinh thÓ. 

3.2.5   Axit clohydric (HCl) ®Ëm ®Æc, d = 1,19.  

3.2.6   Axit clohydric (HCl), pha lo·ng (1 + 1). 

3.2.7   Axit flohydric (HF) ®Ëm ®Æc, d = 1,12. 

3.2.8   Axit sunfuric (H2SO4) ®Ëm ®Æc, d = 1,84.  

3.2.9   Axit sunfuric (H2SO4),  pha lo·ng (1 + 1). 

3.2.10   Axit pecloric (HClO4), ®Ëm ®Æc, d = 1,65.  

3.2.11   Axit nitric (HNO3), ®Ëm ®Æc, d = 1,45. 

3.2.12   Axit axetic (CH3COOH) ®Ëm ®Æc, d = 1,05 -1,06. 

3.2.13   Amoni hydroxit (NH4OH) ®Ëm ®Æc, d = 0,88 - 0,91 (25%). 

3.2.14   Amoni hydroxit (NH4OH), pha lo·ng (1 + 1).  

3.2.15   Urotropin (hecxametylen tetramin) (C6H12N4), dung dÞch 30 %. 

3.2.16   Urotropin (hecxametylen tetramin) (C6H12N4), dung dÞch 10 %. 

3.2.17   Amoni nitrat (NH4NO3), dung dÞch 2 %. 

3.2.18   Kali hydroxit (KOH) dung dÞch 25 %. B¶o qu¶n trong b×nh nhùa polyetylen. 

3.2.19   Kali xyanua (KCN) dung dÞch 5 %. B¶o qu¶n trong b×nh nhùa polyetylen. 

3.2.20   ChØ thÞ fluorexon 1 % : Dïng cèi chµy thuû tinh nghiÒn mÞn vµ trén ®Òu 0,1 g chØ thÞ mÇu 

fluorexon víi 10 g kali clorua. B¶o qu¶n trong lä thuû tinh mÇu. 

3.2.21   ChØ thÞ eriocrom T ®en (ETOO) dung dÞch 0,1 % : Hoµ tan 0,1 g chØ thÞ ETOO trong 100 ml 

cån 90 %, thªm tiÕp vµo dung dÞch 3 g hydroxylamin hydroclorua (NH2OH.HCl). B¶o qu¶n trong 

chai thuû tinh tèi mÇu. 

3.2.22   Dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0,01 M : Pha tõ èng chuÈn (fixanal). 
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3.2.23   Dung dÞch ®Öm pH = 10,5 : Hoµ tan 54 g amoni clorua vµo 500 ml n−íc cÊt, thªm tiÕp 350 ml 

amoni hydroxit ®Ëm ®Æc, thªm n−íc thµnh 1 lÝt, khuÊy ®Òu. 

4   ThiÕt bÞ, dông cô 

4.1   C©n ph©n tÝch, cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,0001 g. 

4.2   Tñ sÊy, ®¹t nhiÖt ®é 300 0C ± 5 0C  cã bé phËn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. 

4.3   Lß nung, ®¹t nhiÖt ®é 1000 0C ± 50 0C cã bé phËn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. 

4.4   M¸y cÊt n−íc. 

4.5   Tñ hót h¬i ®éc. 

4.6   ChÐn b¹ch kim, dung tÝch 30 ml. 

4.7   BÕp ®iÖn, bÕp c¸ch c¸t, kiÓm so¸t ®−îc ë 400 0C. 

4.8   B×nh hót Èm, ®−êng kÝnh 140 mm hoÆc 200 mm. 

4.9   B×nh ®Þnh møc, dung tÝch 250 ml;  

4.10   Cèc thuû tinh chÞu nhiÖt, dung tÝch 250 ml. 

4.11   Pipet, dung tÝch 25 ml, 100 ml; buret 25 ml. 

4.12   GiÊy läc, ch¶y nhanh (®−êng kÝnh lç trung b×nh kho¶ng 20 μm). 

4.13   Chµy, cèi, b»ng ®ång hoÆc b»ng thÐp. 

4.14   Chµy, cèi m∙ n∙o. 

4.15   Sµng, cã kÝch th−íc lç : 0,063 mm; 0,10 mm; 0,20 mm. 

5   LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö 

5.1   LÊy mÉu 

Theo TCVN 7190-1 : 2002 vµ TCVN 7190-2 : 2002. 

5.2   ChuÈn bÞ mÉu thö 

Khèi l−îng mÉu thö cÇn thiÕt kh«ng Ýt h¬n 500 g, kÝch th−íc h¹t kh«ng lín h¬n 4 mm. 

Trén ®Òu mÉu thö, dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng 100 g, nghiÒn nhá ®Õn lät hÕt qua sµng            

0,20 mm. Dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng 50 g, tiÕp tôc nghiÒn nhá ®Õn lät hÕt qua sµng           

0,10 mm (khi gia c«ng mÉu thö, nÕu sö dông dông cô b»ng thÐp, ph¶i dïng nam ch©m ®Ó lo¹i s¾t lÉn 

vµo mÉu). Dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng 15 g ®Õn 20 g nghiÒn mÞn trªn cèi m· n·o ®Õn lät hÕt 

qua sµng 0,063 mm lµm mÉu ph©n tÝch ho¸ häc, phÇn cßn l¹i b¶o qu¶n lµm mÉu l−u. 
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MÉu ®Ó ph©n tÝch ho¸ häc ®−îc sÊy ë nhiÖt ®é 105 0C ± 5 0C, ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi.  

6   Ph©n gi¶i mÉu thö 

6.1   Yªu cÇu chung 

6.1.1   ChØ tiªu ph©n tÝch ®−îc tiÕn hµnh song song trªn hai l−îng c©n cña mÉu thö vµ mét thÝ 

nghiÖm tr¾ng (bao gåm c¸c l−îng thuèc thö nh− ®· nªu trong tiªu chuÈn, nh−ng kh«ng cã mÉu 

thö) ®Ó hiÖu chØnh kÕt qu¶. 

6.1.2   Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng ®−îc v−ît giíi h¹n cho phÐp, nÕu 

v−ît giíi h¹n cho phÐp ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch l¹i. 

6.1.3   KÕt qu¶ thö lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña hai kÕt qu¶ ph©n tÝch tiÕn hµnh song song, tÝnh 

b»ng phÇn tr¨m (%). 

6.2   Ph©n gi¶i mÉu thö 

§èi víi c¸c lo¹i vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh kh«ng chøa cr«m, mÉu thö ®−îc ph©n gi¶i t¹o thµnh 

dung dÞch ®Ó ph©n tÝch x¸c ®Þnh hµm l−îng magiª oxit (MgO) cã trong mÉu theo mét trong c¸c 

c¸ch d−íi ®©y: 

6.2.1   Ph©n gi¶i mÉu thö b»ng kali pyrosunfat (K2S2O7) khan sau khi t¸ch lo¹i silic trùc tiÕp 

Ph−¬ng ph¸p nµy sö dông ®Ó ph©n gi¶i nh÷ng mÉu vËt liÖu chÞu löa forsterit kh«ng chøa cr«m vµ 

®«l«mi æn ®Þnh (cã thÓ ¸p dông ®−îc ®èi víi vËt liÖu chÞu löa manhªdi - c¸cbon). 

C©n kho¶ng 0,1 g ± 0,002 g mÉu trªn c©n ph©n tÝch chÝnh x¸c ®Õn 0,0001 g, ®· ®−îc chuÈn bÞ theo 

®iÒu 5 cho vµo chÐn b¹ch kim, tÈm −ít mÉu b»ng vµi giät n−íc, thªm tiÕp vµo chÐn 0,5 ml axit sunfuric 

(1 + 1) (®iÒu 3.2.9) vµ 15 ml axit flohydric ®Ëm ®Æc (®iÒu 3.2.7). Lµm bay h¬i tõ tõ trªn bÕp ®iÖn ®Õn 

kh«, thªm tiÕp vµo chÐn tõ 8 ml ®Õn 10 ml axit flohydric ®Ëm ®Æc vµ lµm bay h¬i ®Õn khi chÐn ngõng 

bèc khãi tr¾ng.  

§èi víi mÉu cã c¸cbon (mÉu manhªdi - c¸cbon), cho chÐn b¹ch kim cã chøa mÉu ®· ®uæi silic vµo lß, 

nung ë nhiÖt ®é 1000 0C ± 50 0C kho¶ng 30 phót cho ch¸y hÕt c¸cbon. (NÕu mÉu kh«ng cã c¸cbon th× 

kh«ng cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn thao t¸c trªn). 

Nung cÆn cßn l¹i trong chÐn b¹ch kim víi kho¶ng 2 g ®Õn 3 g kali pyrosunfat (®iÒu 3.2.3) ë nhiÖt ®é 

 ± 50 0C kho¶ng 10 phót ®Õn tan trong. LÊy chÐn ra ® 0750 C Ó nguéi, hoµ tan khèi nung ch¶y vµo cèc 

thuû tinh dung tÝch 250 ml ®· cã s½n 80 ml n−íc vµ 5 ml axit HCl ®Æc (®iÒu 3.2.5). §un nhÑ dung dÞch 

trong cèc tíi tan trong, dung dÞch nµy (dung dÞch A) dïng ®Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng magiª oxit. 

 

6.2.2   Ph©n gi¶i mÉu thö b»ng kali pyrosunfat (K2S2O7) khan 

 6 



TCVN 7890 : 2008 

Ph−¬ng ph¸p nµy sö dông ®Ó ph©n gi¶i nh÷ng mÉu vËt liÖu chÞu löa spinel vµ c¸c mÉu vËt liÖu chÞu 

löa manhªdi cã hµm l−îng MgO < 95%. 

C©n kho¶ng 0,1 g ± 0,002 g mÉu trªn c©n ph©n tÝch chÝnh x¸c ®Õn 0,0001 g, ®· ®−îc chuÈn bÞ theo 

®iÒu 5, cho vµo chÐn b¹ch kim ®· cã s½n kho¶ng 1 g ®Õn 2 g kali pyrosunfat (®iÒu 3.2.3). Phñ lªn trªn 

thªm mét líp kali pyrosunfat kho¶ng 2 g. Cho chÐn cã mÉu vµo lß nung ë nhiÖt ®é  ± 50 0C  0750 C

trong kho¶ng 10 phót ®Õn tan trong. LÊy chÐn ra ®Ó nguéi, hoµ tan khèi nung ch¶y vµo cèc thuû tinh 

dung tÝch 250 ml ®· cã s½n 80 ml n−íc vµ 5 ml axit HCl ®Æc (®iÒu 3.2.5). §un nhÑ dung dÞch trong cèc 

tíi tan trong, dung dÞch nµy (dung dÞch A) dïng ®Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng magiª oxit. 

6.2.3 Ph©n gi¶i mÉu thö b»ng axit clohydric (HCl) ®Ëm ®Æc   

Ph−¬ng ph¸p nµy sö dông ®Ó ph©n gi¶i nh÷ng mÉu vËt liÖu chÞu löa ®«l«mi, canxi vµ c¸c mÉu vËt 

liÖu chÞu löa manhªdi cã hµm l−îng MgO ≥ 95%. 

C©n kho¶ng 0,1 g ± 0,002 g mÉu trªn c©n ph©n tÝch chÝnh x¸c ®Õn 0,0001 g, ®· ®−îc chuÈn bÞ theo ®iÒu 

5, cho vµo cèc thuû tinh chÞu nhiÖt. TÈm −ít mÉu b»ng n−íc, thªm tõ tõ kho¶ng 15 ml axit HCl ®Æc (®iÒu 

3.2.5) vµ c« c¹n trªn bÕp ®iÖn ®Õn thÓ tÝch kho¶ng 1,5 ml ®Õn 2 ml. Thªm vµo cèc 30 ml n−íc, dung dÞch 

nµy (dung dÞch A), dïng ®Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng magiª oxit.  

7   T¸ch lo¹i c¸c ion c¶n trë (2 ph−¬ng ph¸p lùa chän): 

Ph−¬ng ph¸p 1: T¸ch s¾t, nh«m vµ c¸c ion c¶n trë kh¸c khái dung dÞch chøa canxi vµ magiª 

b»ng amoni hydroxit vµ amoni clorua. 

Thªm vµo dung dÞch A (®iÒu 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3) tõ 1 g ®Õn 2 g amoni clorua (®iÒu 3.2.2), khuÊy ®Òu, 

®un nãng dung dÞch ®Õn 60 0C - 70 0C. Th¶ vµo dung dÞch mét mÈu giÊy pH, nhá tõ tõ dung dÞch 

amoni hydroxit 25 %, khuÊy ®Õn khi xuÊt hiÖn kÕt tña hydroxit vµ giÊy pH b¾t ®Çu chuyÓn sang mÇu 

xanh. §un nãng dung dÞch 70 0C - 80 0C trong 5 phót cho ®«ng tô kÕt tña. §Ó nguéi dung dÞch, chuyÓn 

dung dÞch trong cèc vµo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 250 ml, thªm n−íc tíi v¹ch møc, l¾c ®Òu. Läc dung 

dÞch qua giÊy läc ch¶y nhanh (kh«), phÔu (kh«) vµo b×nh nãn dung tÝch 250 ml (kh«), dung dÞch nµy 

(dung dÞch B) dïng ®Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng magiª oxit. 

Ph−¬ng ph¸p 2: T¸ch s¾t, nh«m vµ c¸c ion c¶n trë kh¸c khái dung dÞch chøa canxi vµ magiª 

b»ng dung dÞch urotropin 30 %. 

Dung dÞch A (®iÒu 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3) ®−îc ®un nãng, trung hoµ b»ng amoni hydroxit (1 +1) (®iÒu 

3.2.14) ®Õn xuÊt hiÖn kÕt tña, hoµ tan kÕt tña trë l¹i b»ng vµi giät axit clohydric (1 + 1) (®iÒu 3.2.6). Cho 

tõ tõ dung dÞch urotropin 30 % (®iÒu 3.2.15) ®Õn khi kh«ng cßn thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña, cho d− 20 ml 

urotropin 30 % n÷a. §un nãng dung dÞch trong cèc (gÇn s«i) kho¶ng 10 phót cho ®«ng tô kÕt tña. §Ó 

nguéi dung dÞch, chuyÓn dung dÞch trong cèc vµo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 250 ml, thªm n−íc tíi v¹ch 

møc, l¾c ®Òu. Läc dung dÞch qua giÊy läc ch¶y nhanh (kh«), phÔu (kh«) vµo b×nh nãn dung tÝch 250 ml 

(kh«), dung dÞch nµy (dung dÞch B) dïng ®Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng magiª oxit. 
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8   Nguyªn t¾c thö 

ChuÈn ®é riªng l−îng canxi cã trong dung dÞch b»ng dung dÞch EDTA tiªu chuÈn ë pH > 12 víi chØ 

thÞ fluorexon, ë ®iÓm t−¬ng ®−¬ng dung dÞch mÊt mÇu xanh huúnh quang chuyÓn sang mÇu hång. 

ChuÈn ®é tæng l−îng canxi vµ magiª trong dung dÞch b»ng dung dÞch EDTA tiªu chuÈn víi chØ thÞ 

eriocrom T ®en ë pH = 10,5 t¹i ®iÓm t−¬ng ®−¬ng dung dÞch chuyÓn tõ tÝm ®á sang xanh n−íc biÓn.  

X¸c ®Þnh hµm l−îng magiª oxit theo hiÖu sè thÓ tÝch EDTA tiªu thô khi chuÈn ®é tæng l−îng canxi 

vµ magiª ë pH = 10,5 vµ khi chuÈn ®é riªng canxi ë pH > 12. 

9   C¸ch tiÕn hµnh 

LÊy 25 ml dung dÞch B (®iÒu 7) (khi hµm l−îng MgO > 45 %) hoÆc 50 ml dung dÞch B (®iÒu 7) (khi 

hµm l−îng MgO ≤ 45 %) vµo cèc thuû tinh dung tÝch 250 ml, thªm n−íc ®Õn kho¶ng 100 ml, thªm 

tiÕp 20 ml dung dÞch kali hydroxit 25 % (®iÒu 3.2.18), 2 ml kali xyanua 5 % (®iÒu 3.2.19) vµ mét Ýt 

chØ thÞ fluorexon (®iÒu 3.2.20). §Æt cèc lªn nÒn ®en, dïng dung dÞch EDTA tiªu chuÈn 0,01 M (®iÒu 

3.2.22) chuÈn ®é dung dÞch trong cèc ®Õn khi dung dÞch chuyÓn tõ mÇu xanh huúnh quang sang 

mÇu hång. Ghi thÓ tÝch EDTA 0,01 M tiªu thô (V1). Lµm song song mét thÝ nghiÖm tr¾ng ®Ó hiÖu 

chØnh l−îng canxi cã trong dung dÞch vµ thuèc thö. Ghi thÓ tÝch EDTA 0,01 M tiªu thô (V01). 

LÊy 25 ml dung dÞch B (®iÒu 7) (khi hµm l−îng MgO > 45 %) hoÆc 50 ml dung dÞch B (®iÒu 7) (khi 

hµm l−îng MgO ≤ 45 %) vµo cèc thuû tinh dung tÝch 250 ml, thªm n−íc ®Õn kho¶ng 100 ml, thªm 

tiÕp 15 ml dung dÞch ®Öm pH = 10,5 (®iÒu 3.2.23) vµ 2 ml dung dÞch kali xyanua 5 % cïng víi vµi 

giät eriocrom T ®en 0,1 % (®iÒu 3.2.21). ChuÈn ®é tæng l−îng canxi vµ magiª b»ng dung dÞch 

EDTA tiªu chuÈn 0,01 M (®iÒu 3.2.22) ®Õn khi dung dÞch chuyÓn tõ mÇu tÝm ®á sang xanh n−íc 

biÓn. Ghi thÓ tÝch EDTA 0,01 M tiªu thô (V2). Lµm song song mét thÝ nghiÖm tr¾ng ®Ó hiÖu chØnh 

tæng l−îng canxi vµ magiª cã trong c¸c thuèc thö. Ghi thÓ tÝch EDTA 0,01 M tiªu thô (V02). 

10  TÝnh kÕt qu¶ 

Hµm l−îng magiª oxit (MgO) tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc: 

   0,000403 x [(V2 – V02)  - (V1 – V01)] 

 % MgO  =  --------------------------------------------------------  x  100 

       m 

 

trong ®ã : 

V01 lµ thÓ tÝch dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0,01 M tiªu thô khi chuÈn ®é riªng l−îng canxi trong mÉu 

tr¾ng, tÝnh b»ng mililit; 
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V1 lµ thÓ tÝch dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0,01 M tiªu thô khi chuÈn riªng l−îng canxi trong dung 

dÞch mÉu thö, tÝnh b»ng mililit; 

V02 lµ thÓ tÝch dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0,01 M tiªu thô khi chuÈn ®é tæng l−îng canxi vµ magiª 

trong mÉu tr¾ng, tÝnh b»ng mililit; 

V2 lµ thÓ tÝch dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0,01 M tiªu thô khi chuÈn ®é tæng l−îng canxi vµ magiª 

trong dung dÞch mÉu thö, tÝnh b»ng mililit; 

0,000403 lµ khèi l−îng magiª oxit MgO t−¬ng øng víi 1 ml dung dÞch EDTA 0,01 M, tÝnh b»ng gam; 

m lµ khèi l−îng mÉu t−¬ng øng víi thÓ tÝch mÉu hót ®Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng magiª oxit, tÝnh b»ng 

gam. 

Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,42 % (®èi víi hµm l−îng MgO > 45 %). 

Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,21 % (®èi víi hµm l−îng MgO ≤ 45 %). 

11   B¸o c¸o thö nghiÖm 

B¸o c¸o kÕt qu¶ thö nghiÖm bao gåm Ýt nhÊt c¸c th«ng tin sau: 

−   C¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó nhËn biÕt mÉu thö mét c¸ch ®Çy ®ñ; 

−   Tªn tiªu chuÈn ¸p dông; 

−   C¸c b−íc tiÕn hµnh thö kh¸c víi quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy (ghi râ tµi liÖu viÖn dÉn); 

−   C¸c kÕt qu¶ thö; 

−   C¸c t×nh huèng cã ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ thö; 

−   Ngµy, th¸ng, n¨m tiÕn hµnh thö nghiÖm. 
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